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Идентификация меха является одним из самых сложных видов экспертного товароведческого исследования, которая  в большинстве своем проводится органолептически. 

На сегодняшний день фальсификация меха приобрела весьма распространенный характер. По данным статистики каждое третье изделие из меха является поддельным. Технологии выделки меха настолько шагнули вперед, что при соответствующей выделке за дорогостоящие виды меха (норки)  можно выдать мех более дешевого зверя – куницы, кролика, кошки, сурка, бобра, нутрии. Подделку под норку неспециалисту отличить практически невозможно. Встречаются имитации, которые не всегда возможно правильно идентифицировать органолептическим методом.

С целью получения объективных значений (характеристик)  показателей    качества при  проведении экспертизы    пушно-меховых товаров используется следующие основные инструментальные методы и приборы.
Измерительный (лабораторный, инструментальный) метод.  
Разновидностями измерительного метода являются механические, физические, химические и биологические методы.                          Механические методы используют для количественной оценки прочностных и деформационных свойств пушно-мехового полуфабриката: разрывной прочности и деформируемости кожевой ткани шкурок, истираемости волосяного покрова и т. д. Как правило, применение механических методов сопровождается разрушением об​разцов.
Физические методы применяют для количественной оценки показателей физических свойств полуфабриката, связанных с его качеством. Например, с помощью термометрии определяют температуру сваривания кожевой ткани; микроскопии — гистологическое строение кожевой ткани и волоса; хромотографии — аминокислотный состав коллагена и кератина. 

Безопасность шкурок выделанных характеризуют комплексом показателей химической безопасности, которые должны соответствовать нормируемым   показателям   химического   состава:  содержание влаги, жировых веществ, дубящих веществ, величину рН водной вытяжки и др.                                                                                                   Органолептический метод.  При проведении экспертизы меховых товаров органолептический метод применяют в случаях:                                                                        -идентификации наименования изделий по маркировке и упаковке;
-установления вида (назначения) и разновидности изделий; 

-идентификации вида меха, тождественность шкурок характерным признакам, свойственным данному виду продукции в соответствии с нормативной, технической документацией;
- выявления пороков изделий и степени их допустимости.
Методики исследований

Длину волос измеряют от их основания до кончиков в есте​ственном состоянии. Длина волос (в мм) меховых полуфабрикатов определяется с помощью металлической линейки с ценой деления 1,0 мм,. В каждой пробе измеряется длина и толщина остевых и пуховых волос,  пробы волос отбираются  методом выщипа в области огузка. 
Густоту волосяного покрова определяют подсчетом волос на единице площади шкурки (обычно на 1 см2). Неоднократно делались попытки разработки способов неразрушающей оценки густоты волосяного покрова. Данные приборы позволяют получать количественную оценку густоты без разрушения шкурки, однако не дают возможности сравнивать между собой различные виды меха, т.к. на получаемый показатель влияет толщина волоса, его извитость, степень загрязнения, свалянность волосяного покрова. Метод оценки густоты волосяного покрова по поглощению инфракрасного излучения, испускаемого кожевой тканью шкурки, дает косвенную оценку количества волос.
Толщина волос в гранне (в микронах) определяется с помощью окулярного винтового микрометра с точностью 0,01 мм.  Толщину кожевой ткани определяют  с помощью микрометри​ческого винта, или толщемера.
  
Раз​мер площади шкурок устанавливают умножением длины (от междугла​зья до корня хвоста) на ее охват (т.е. удвоенную ширину) в ее средней части, также со стороны кожевой ткани.
   
Мягкость (нежность) волосяного покрова меховых полуфабрикатов  оценивают органолептически – прощупывают пальцами, сминают, сгибают и пр.Мягкость устанавливается  по коэффициенту мягкости: отношение толщины остевых волос в гранне (в микронах) к их длине (в мм).

Форма волоса и характер извитости определяются под стереоскопическим микроскопом для  остевых и  пуховых волос.   

Цвет нативных волос устанавливается визуально невооруженным глазом. Цвет волос меховых полуфабрикатов идентифицируется с требованиями соответствующих нормативных документов для каждого вида полуфабриката. 

    
Светостойкость окрашенного волосяного покрова меховых шкурок определяют на аппарате «Ксенотест-150» (ФРГ).
   
Маркость определяют на приборе ПОМ-5 посредством трения волосяного покрова или кожевой ткани (для шубной овчины, из которой изготовляют одежду кожевой тканью вверх) о лист белой бумаги, вращающийся с частотой 150 с"-1 по часовой стрелке и против. Чем выше маркость, тем больше пятно на бумаге в результате трения. Маркость определяют в баллах путем сравнения с эталоном.   

         Температуру сваривания кожевой ткани определяют  на специальном приборе. При его от​сутствии пользуются обычным термометром со шкалой до 100 °С. 
Теплозащитные свойства меха определяют по показателю суммарного теплового сопротивления (Rсумм., м2 х К/Вт), определяемый по принципу регулярного охлаждения (по скорости охлаждения нагретого сердечника, изолированного от воздушного потока испытываемым мехом) на специальном приборе (бикалориметре).

         Полноценная идентификация меха с целью выявления его фальсификации возможна лишь в лабораторных условиях методами микроскопических исследований. Так, исследование кутикулы и сердцевины  волос меховых полуфабрикатов проводится с помощью светового микроскопа в лабораторных условиях кафедры товароведения и экспертизы товаров РГТЭУ.                  


Пушно-меховой полуфабрикат,  как и меховые изделия в целом,  включены в перечень товаров, подлежащих декларированию соответствия. Декларирование соответствия необходимо для определения соответствия показателям, установленным стандартами на каждый вид шкурок или  изделия. Необходимым условием декларирования является соответствие объекта требованиям технических регламентов (для товаров детского ассортимента), стандартов по состоянию волосяного покрова и допускаемым порокам волосяного покрова и кожевой ткани. 
Жукова Ф.А.
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