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Идентификация ювелирных изделий

Идентификация (диагностика) ювелирных изделий осуществляется с использованием  документального, визуального, органолептического и инструментального метода.

Идентификация ювелирных изделий чрезвычайно сложна и включает несколько этапов:

- ассортиментная идентификация;

- идентификация драгоценных металлов и их сплавов;

- идентификация ювелирных вставок;

- идентификация по технологическим признакам;

- качественная идентификация.

- идентификация упаковки, маркировки и условий хранения ювелирных изделий.

Ассортиментная идентификация

Классификация ювелирные товаров по группам и подгруппам приведена в таблице 1. Их видовой ассортимент можно считать устоявшимся: новые виды изделий появляются редко.

Наибольшую долю в ассортименте ювелирных изделий занимают личные украшения, а среди них  - украшения для рук.

Кольцо – украшение, предназначенное для ношения на пальце руки. Основным элементом кольца является шинка – ободок, предназначенный для надевания кольца на палец. Изготовляются для женщин и мужчин, диаметром от 15 до 22,5мм с интервалом в 0,5мм, разного назначения.

Декоративный браслет – украшение,  предназначенное для ношения на запястье руки; по конструкции бывают мягкие и жесткие.

Украшения для головы - серьги, диадема, заколка, ободок.

Серьги – украшения, предназначенные для ношения на мочке уха. Подразделяют их в зависимости от конструкции замка, степени неподвижности, применяемого материала. Разновидностью серег являются клипсы.

Диадема – головное украшение в виде открытой короны с плоским основанием, со вставками или без них.

Заколка – это украшение с элементом крепления, предназначенное для закалывания волос.

Ободок – украшение для волос в виде согнутых в полукружеве полос или прутков из различных материалов.

К шейным украшениям относятся бусы, ожерелье, колье, гривна, цепочка, кулон, медальон, подвеска.

Бусы – украшение в виде элементов любой формы, нанизанных на нить или соединенных проволочными звеньями.

Ожерелье -  украшение, декоративные элементы которого зафиксированы по всей длине.

Колье – украшение, декоративные элементы которого зафиксированы в его центральной части.

Гривна – украшение в виде жесткого обруча с подвесками или без них.

Цепочка – украшение из отдельных однотипных или разнотипных звеньев в гибком соединении, снабженное креплением.

Кулон – украшение в виде подвески в сочетании со шнуром, цепочкой или лентой.

Медальон – украшение в виде полой подвески с открывающимися створками, предназначенное для ношения на цепочке, шнуре или ленте.

Подвеска – украшение, предназначенное для ношения на цепочке, шнуре или ленте, или декоративный элемент в украшении (гривна, колье, медальон).

Украшения для платья представлены брошами. Это украшение с элементами крепления, которое носят на платьях, шляпах, платках и т.д.  

Предметы туалета – это изделия, выполняющие декоративные функции и имеющие практическое применение в личном обиходе или костюме.

Зажим для галстука – предназначен для соединения сорочки и галстука.

Запонки – изделия, предназначенные для соединения петель в манжете или воротника.

Зеркала – бывают ручные и сумочные.

Пудреницы различают настольные и сумочные.

Пряжка – фиксирующий пояс, ремешок к одежде, сумке, шляпе.

Булавки  бывают мужские  и женские и  используют для закрепления галстука, как застежки вместо пуговиц, как украшение для шляп.

Принадлежности для курения – это портсигары, сигаретницы, порттабаки, мудштуки, пепельницы.

К предметам украшения интерьера относятся камнерезные изделия и изделия ювелирной пластики.

Предметы для сервировки стола предназначены для оформления стола. Изготовляют из серебра, мельхиора, нейзильбера и тампака, а также коррозийностойкой стали, хрусталя и пр. К этим изделиям относятся бокалы, рюмки, стопки, графичные подстаканники, лопатки для пирожного, кольца салфеточные, ложки, вилки, ножи и.т.д.

Письменные принадлежности представлены письменными приборами, подставками, стаканами для карандашей, бюварами; изготовляют из серебра, мельхиора, поделочных камней, кости и пр. 

Принадлежности для часов – это принадлежности для наручных (браслеты, ремни) и карманных (бортовые цепочки, ремни и шталенки) часов.

К группе сувениров относятся памятные предметы, связанные с воспоминаниями и сохраняемые на память о ком-либо или о чем-либо, пребыванием в том или ином месте или каким-либо памятным событием.

Идентификация драгоценных металлов и их сплавов

Согласно Федеральному закону №41 – ФЗ от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», к драгоценным (благородным) металлам, используемым для изготовления ювелирных изделий, относят золото, серебро, платину, палладий, иридий родий, рутений, осмий.

Идентификация драгоценного металла состоит в определении его химического состава и пробы.

Все изготовляемые на территории РФ ювелирные изделия, а также другие бытовые изделия из драгоценных металлов; изделия из дра​гоценных металлов, ввезенные на территорию РФ для продажи, должны соответствовать установленным в Российской Федерации пробам и быть заклеймены государственным пробирным клеймом.

Общие положения относительно опробования и клеймения, а также перечень проб утверждены постановлением правительства РФ № 643 от 18 июня 1999 г. «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов».

Проба - количество чистого драгоценного металла в сплаве. В России принята метрическая система проб, т.е. количество химически чистого драгоценного металла в 1000 весовых частях лигатурного сплава.

В соответствии с вышеупомянутым постановлением, в Российской Федерации для ювелирных и других бытовых изделий из драго​ценных металлов установлены следующие пробы: платиновая - 950, 900, 850; золотая - 999, 958, 750, 585, 500, 375; серебряная - 999, 960, 925, 875, 830, 800; палладиевая - 850, 500. Производство или продажа ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, не соответствующих ни одной из установленных проб, не допускается.

Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, в том числе ввезенные в Российскую Федерацию для продажи, имеющие пробу ниже одной из установленных для соответствующего драгоценного металла проб, должны быть заклеймены по ближайшей нижней установленной пробе. Изделия, имеющие пробу ниже установленной минимальной пробы, не подлежат клеймению и реализации как изделия из драгоценных металлов.

Допускается покрывать слоем родия ювелирные и другие бытовые изделия из сплавов белого золота, серебра или платины при усло​вии, что эти изделия клеймятся, как золотые, серебряные или платиновые соответственно. Допускается покрывать слоем золота ювелирные и другие бытовые изделия из серебра. Указанные изделия клеймятся, как серебряные.

В настоящее время в некоторых странах клеймение ювелирных изделий не проводится (например, в Казахстане, входящем в единый с Россией Таможенный союз), что повышает актуальность идентификации ювелирных изделий.

Поскольку при выплавке сплавов технически трудно выдержать точное содержание драгоценного металла в сплаве, то допустимым считается некоторое предельное отклонение от нормы, называемое ремедиумом. Действующий стандарт (ГОСТ 51152-98) устанавливает только положительный ремедиум, равный для всех сплавов +5 единицам.

Существуют несколько способов идентификации пробы драгоценных металлов. Чаще всего апробирование осуществляется на про​бирном камне.

Пробирный камень - это мелкозернистая, темно окрашенная яшма или сланец, поверхность которого должна быть отшлифована, иметь твёрдость поверхности выше твёрдости поверхности исследуемого металла и быть устойчивой к воздействию кислот. Апробирование можно проводить двумя способами.

1. С помощью набора пробирных игл. Пробирная игла - это стержень, к переднему концу которого припаяна небольшая полоска дра​гоценного металла пробы, соответствующей стандарту страны. Ювелиру для определения пробы золота необходимо иметь шесть пробирных игл: 375-й, 500-й, 585-й, 750-й, 958-й, 999-й пробы, что определено постановлением правительства РФ № 643 от 18 июня 1999 г. Для прове​дения апробирования необходимо зачистить небольшой участок поверхности изделия в незаметном месте и этим зачищенным местом про​вести на пробирном камне черту шириной 5 мм и длиной 22 мм. Затем такие же штрихи делают пробирными иглами, после чего концентри​рованной азотной кислотой проводят поперечную черту по всем ранее нанесённым полосам. После естественного высыхания или высуши​вания сравнивают действие реагента на полосках. Окраска образца должна совпасть с окраской одного из видов проб. Это совпадение и укажет на пробу золота. Общее правило: чем интенсивнее окраска пятна, тем проба золота меньше. Данный способ определения проб может быть также использован для сплавов серебра, палладия и платины при наличии соответствующих пробирных игл.

2. Пробу золота можно определить с помощью набора специальных реактивов, каждый из которых соответствует в данном случае пробе драгоценного металла. Для определения проб сплавов золота, серебра, палладия и платины необходимы соответствующие каждому металлу реактивы. Когда требуется более точное определение пробы, ювелирные изделия подвергают химическому анализу, который осно​ван на определении в навеске сплава содержания чистого металла методом количественного химического анализа. Перечисленные методы используются на практике очень широко. Они дают довольно точные результаты, но достаточно трудоемкие, требуют зачистки образцов и не всегда позволяют определить ремедиум. Наиболее точные результаты с возможностью определить пробу, ремедиум и установить степень соответствия химического состава сплава нормам ГОСТ 30649 можно получить, используя указанный ранее инновационный рентгенофлуоресцентный метод, который целесообразно включить в программу повышения квалификации работников торговли для идентификации вида и пробы драгоценных металлов в ювелирных изделиях.
Идентификация ювелирных вставок

Термином «ювелирные вставки» обозначают природные драго​ценные, полудрагоценные и поделочные минералы, некоторые ма​териалы органического происхождения (жемчуг, янтарь), природные облагороженные камни, искусственные и синтетические аналоги природных минералов, а также не существующие в природе химиче​ские соединения, синтезированные как аналоги природных драго​ценных камней.

Облагораживанием называют специальную обработку природных ювелирных камней, в результате которой под влиянием ряда физико-химических воздействий происходит улучшение некоторых потре​бительских характеристик (цвета, прозрачности, интенсивности окраски и др.).

Использование в ювелирном деле облагороженных камней не считается фальсификацией, однако продавцы обязаны оповещать покупателя о применении в реализуемом изделии облагороженных камней и о методе облагораживания. Цена облагороженного камня, как правило, ниже, чем сравнимого с ним по качеству природного необработанного.

Облагораживание камней предполагает использование опреде​ленных технических приемов, с помощью которых можно повысить потребительские свойства природного камня. 

Кроме облагораживания, в ювелирном деле существует понятие имитации, когда драгоценные камни в ювелирных изделиях заменя​ются другими материалами. Однако, если имитацию выдают за на​туральный природный самоцвет при совершении сделок купли-про​дажи, это является одним из видов фальсификации.

В лаборатории «Исследование и экспертиза потребительских товаров» кафедры товароведения и экспертизы товаров РГТЭУ для исследования элементного состава сплавов драгоценных металлов и стали успешно используется портативный рентгено-флуоресцентный анализатор Elvax (ООО «Элватех», Украина).
Рентгено-флуоресцентный метод основан на сборе и последующем анализе спектра, полученного путём воздействия на исследуемый материал рентгеновским излучением. Сущность метода заключается в облучении атомов с целью перевода их в возбуждённое состояние, которое сопровождается переходом электронов на более высокие квантовые уровни. В возбуждённом состоянии атом пребывает крайне малое время, порядка одной микросекунды, после чего возвращается в спокойное положение (основное состояние). При этом электроны с внешних оболочек либо заполняют образовавшиеся вакантные места, а излишек энергии испускается в виде фотона, либо энергия передается другому электрону из внешних оболочек. Каждый атом испускает фотоэлектрон с энергией строго определённого значения. После попадания на детектор фотоэлектрон преобразовывается в импульс напряжения, который в свою очередь подсчитывается счётной электроникой и передается на компьютер. По пикам полученного спектра можно качественно определить, какие элементы присутствуют в образце. По энергии и количеству квантов судят о строении вещества.

В качестве источника излучения в анализаторе ElvaX используется рентгеновская трубка с родиевым анодом, входным напряжением 4-50 кВ (с шагом 0,1 кВ) и силой тока 0-100 мкА (с шагом 0,2 мкА). Диапазон определяемых анализатором Elvax элементов достаточно обширен: от Cl (Z=17) до U (Z=92). Время измерения пробы 10 – 1200 с. Разрешающая способность детектора 165 еВ при 5,9 кеВ (линия Mn Ka), что позволяет лучше отделять друг от друга фотоны от разных элементов и свидетельствует о точности получаемых результатов.
В анализаторе предустановленны базы данных по сплавам драгоценных металлов и стали, благодаря которым не только происходит быстрая обработка полученных в результате измерений спектров и выводятся данные по элементному и количественному составу исследуемых образцов, а также происходит сравнение полученных данных с требованиями нормативной документации на данные сплавы.

Преимущества анализатора ElvaX в оперативном неразрушающем элементном анализа сырья и продукции произвольной формы без предварительной пробоподготовки, автоматизированный процесс измерений.
Цветкова Л.Г.
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