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В результате изучения материала по группе «Обувь кожаная» специалисты торговли должны приобрести:

- знания ассортимента и потребительских свойств кожаной обуви, факторов, формирующих ее качество;

- знания основных идентификационных признаков обувных материалов и обуви;

- знания основных способов фальсификации кожаной обуви;

- знания функциональных возможностей имеющегося в РГТЭУ лабораторного оборудования;

- умение идентифицировать обувь по основным признакам;

- умение оценивать дефекты обуви;

- умение оценивать соответствие товарной информации требованиям правовой и нормативной документации.

Идентификация кожаной обуви по качеству
Требования к внешнему виду бытовой кожаной обуви и основные правила ее сортировки установ​лены в ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности» - для муж​ской и женской обуви и ГОСТ 26165-2003 «Обувь детская. Общие технические условия» (п. 4.9-4.12) - для детской обуви.

Согласно ГОСТ 28371-89 и ГОСТ 26165-2003 кожаную обувь делят на стандартную (или сортную) и нестандартную.

Стандартная обувь должна соответствовать образцу-эталону по модели, фасону колодки и каблука, материалам и расцветкам верха, материалам низа, применяемой фурнитуре, способу обработки и от​делки верха и низа, маркировке. Она должна быть хорошо отформо​ванной, отделанной, без пятен, складок и морщин. Обувь оценивают попарно. Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру и полно​те, цвету, мерее и фактуре поверхности материалов.

К нестандартной относят обувь, не соответствующую хотя бы од​ному требованию или положению стандарта.

Сортность пары обуви устанавливают по худшей полупаре и наи​более существенному дефекту. При этом на полупаре не ограничи​вается количество наименований дефектов, допустимых в стандарт​ной обуви. Оговаривается лишь размер дефекта, степень его выра​женности и место расположения на деталях. Размеры допусков для модельной обуви меньше, чем для повседневной. Существующее положение необходимо исправить, ограничив количество допусти​мых дефектов на одной полупаре стандартной обуви. Например, на одной полупаре стандартной модельной обуви могут присутствовать не более трех, а повседневной - не более пяти допустимых дефектов. В стандартной кожаной обуви допускаются дефекты, значения ко​торых не превышают требований, указанных в таблице 4.
Таблица 4 - Перечень и значения дефектов, допустимых в стандартной бытовой кожаной обуви (мужской, женской и детской)
	п/п
	Наименование дефекта
	Значение дефекта

	
	
	для детской 
обуви - по

ГОСТ 26165-2003
	для повседнев​ной обуви - по 
ГОСТ 28371-89
	для модельной обуви - по

ГОСТ 28371-89

	1
	Слабовыраженные: отдушистость, роговины, кнутовины, царапины, лизуха, жилистость, воротистость, оспины, болячки, безличины. Молочные линии
	На всех дета​лях,

кроме носков
	На всех деталях, кроме носков
	На всех дета​лях,

кроме носков и передней части союзок

	2
	Слабовыраженная стяжка. Умеренновыраженные: отдушистость, роговины, кнутовины, царапины, лизуха, жилистость, воротистость, оспины, болячки, безличины
	На всех дета​лях, кроме носков и пе​редней части союзок
	На всех деталях, кроме носков и передней части союзок
	На 1/4 от верх​него края голе​нищ с внешней стороны, на 1/3 - с внутренней стороны

	3
	Отклонение от оси симметрии, 
мм, не более
	4,0
	4,0
	3,0

	4
	Отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плос​кости, мм, не более
	2,0
	2,0
	Не допускается


Дефект (порок) обуви - повреждение обуви или отдельных ее де​талей, снижающее ее качество.

Сильновыраженный дефект обуви - дефект обуви, который влияет на надежность, эргономические и эстетические свойства обуви.

Умеренновыраженный дефект обуви - дефект обуви, который влияет на эстетические свойства обуви.
Слабовыраженный дефект обуви - дефект обуви, который не влияет на надежность, эргономические и эстетические свойства обу​ви и не является обязательным для устранения.
ГОСТ 28371-89 и ГОСТ 26165-2003 определяют перечень «кри​тических» дефектов, недопустимых в стандартной обуви.
Критический дефект обуви - дефект, при наличии которого ис​пользовать обувь по назначению практически невозможно или не​допустимо в соответствии с требованиями безопасности. К критиче​ским дефектам обуви относят следующие дефекты:
• сквозные повреждения деталей обуви;
• растрескивание, отслаивание и липкость покрывной пленки ма​териала верха и подкладки;
• несоответствующий размер и полнота обуви;
• несоответствующий фасон колодки;
• неправильное расположение (соединение) деталей;
• неразглаженный шов, плохое соединение швов;
• неправильно поставленный каблук;
• неприклеенная подошва;
• неприклеенная или порванная подкладка;
• расщелены между деталями низа обуви;
• замины;
• незаделанные или плохо заделанные повреждения;
• выступающие механические крепители;
• неправильное комплектование полупар обуви в пару;
• неустойчивость покрытия кож;
• другие дефекты, при наличии которых использование обуви по назначению невозможно или недопустимо в соответствии с тре​бованиями безопасности.
Устранимый дефект обуви - дефект обуви, устранение которого технически возможно и экономически целесообразно.
Неустранимый дефект обуви - дефект обуви, устранение которо​го технически невозможно и (или) экономически нецелесообразно.
Скрытый дефект обуви - дефект обуви, проявляющийся в про​цессе ее производства или эксплуатации.
Дефект внешнего вида обуви - дефект, который определяется ви​зуально.
Измеримый дефект обуви - дефект, размеры которого могут быть определены с заданной точностью.
Неизмеримый дефект обуви - дефект, размеры которого не могут быть определены с заданной точностью.
Линейный дефект обуви - дефект, измеряемый в единицах длины.
Площадной дефект обуви - дефект, измеряемый в единицах пло​щади.
Единичный дефект обуви - дефект, выражающий обособленность его расположения.
По происхождению дефекты обуви делятся на дефекты материа​лов, предпроизводственные, производственные и послепроизводственные.
Предпроизводственные дефекты обуви - дефекты, образующиеся на стадии моделирования и конструирования обуви. К ним относят следующие дефекты:
• несоответствующий размер обуви;
• несоответствующая полнота обуви;
• несоответствующий фасон колодки;
• обувь нерациональной конструкции.
Производственные дефекты обуви - дефекты, образующиеся на стадии производства обуви.
Послепроизводственные дефекты обуви - дефекты, образующиеся на стадии транспортирования, хранения и реализации обуви. К ним относят следующие дефекты:
• пятна от коррозии или плесени;
• миграция жира или пигментов;
• деформация обуви, подноска или задника;
• следы очищенных пятен;
• повреждения насекомыми или грызунами;
• неправильное комплектование полупар обуви;
• неправильно упакованная обувь.

Проверку обуви по внешнему виду осуществляют визуальным ме​тодом. Определение длины и ширины дефектов на обуви, длины, ширины и высоты одноименных деталей в паре обуви, высоты обуви осуществляют измерительным методом с помощью гибкой металли​ческой линейки или масштабной ленты с ценой деления 1 мм. Опре​деление площади дефектов - расчетным методом путем вычисления площади прямоугольника, в который вписывается дефект.
Все наиболее характерные дефекты кожаной обуви, в том числе и в обуви, возвращаемой покупателями, приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Дефекты кожаной обуви, перечисленные в действующих методиках проведения экспертизы качества кожаной обуви
	№№ п/п
	Наименование порока
	Внешние признаки порока

	
	
	

	1.
	Отдушистость кожи верха обуви
	Производственный - при изгибе кожи лицом внутрь
под углом 90° появляются морщины, не полностью исчезающие после распрямления кожи



	2.
	Воротистость (борушистость) кожи верха обуви

Жилистость кожи верха обуви

Рыхлость (пухлость) кожи верха обуви

Безличины, болячки, кнутовины, оспины, свищи, царапины
	Производственный - складки и морщины в виде борозд и выступов, видимые на лицевой стороне кожи

Производственный - затвердевшие кровеносные сосуды, выраженные в виде ветвеобразного рисунка на лицевой стороне кожи

Производственный - излишняя мягкость и тягучесть кожи, отсутствие упругости, свойственной нормальной коже

Производственный - возникают в результате нарушения целостного лицевого слоя, которое обнаруживается в виде  матовых пятен или полного отсутствия лица, когда пораженный участок имеет ворсистую шероховатую поверхность, с мелкими отверстиями и сыпью из более мелких, чем оспины поражений, не заросшими и заросшими свищами, темными полосами от ударов, надрывами и царапинами

	3.
	Разные по плотности кожи одноименные детали верха обуви в паре 
	Производственный - одноименные детали верха обуви в полупарах неодинаковые по толщине кожи.
Определяется при изгибе кожи лицом внутрь

	4.
	Выхваты, подрези
кожи верха
	Производственный - на поверхности детали заготовки верха выступают в виде отпечатков контура повреждения со стороны бахтармы

	5.
	Разные по оттенку
цвета кожи одноименных деталей верха  обуви в паре (союзки,
задники и т.д.)
	Производственный - неодинаковый оттенок цвета одноименных деталей верха обуви (кроме кож с покрытием типа анилинового)

	6.
	Липкость покрытия
кожи верха
	Производственный - наличие липкости на коже деталей верха

	7.
	Матовость лаковой
пленки кожи верха
	Производственный - отсутствие блеска или слабый
блеск лаковой пленки на коже
деталей верха

	8.
	Трещины лаковой
пленки кожи верха
	1) Производственный - наличие трещин лакового покрытия на коже деталей верха при сохранении эластичности кожи.

2) Послепроизводственный - наличие трещин лакового покрытия на коже деталей верха при отсутствии эластичности кож в местах трещин

	9.
	Осыпание покрывной краски
на коже верха
	Производственный - отсутствие покрывной краски на поверхности кожи с образованием пятен с другим оттенком цвета

	10.
	Осыпание аппретурного покрытия на коже верха
	Производственный - отставание аппретурной пленки от поверхности кожи, проявляющееся при изгибе лицом внутрь

	11.
	Заросшие рубцы от
повреждения лицевого слоя кожи верха
	Производственный - местные искажения лицевого слоя кожи различной формы

	12.
	Стяжка лица кожи
верха
	Производственный - местное изменение естественной мереи в виде морщин или мелких трещин

	13.
	Подтеки и пропуски
аппретуры на деталях верха
	Производственный - видимая неравномерность или
отсутствие на отдельных участках кожи аппретурного покрытия

	14.
	Маркость (неустойчивость красителя
кожи верха или
подкладки)
	Производственный - неустойчивость красителя, определяемая степенью перехода красителя на белую ткань при трехкратном сухом и влажном трении о поверхность кожи

	15.
	Плешины на подкладке

Неровная
высота ворса подкладки
	Производственный - отсутствие волосяного покрова
на подкладке из натурального
меха. 
Производственный - неодинаковая высота ворса на отдельных участках подкладочных ворсовых тканей

	16.
	Разные по оттенку
подошвы
	Производственный - неодинаковый оттенок подошв в паре

	17.
	Трещины кожаной подошвы
или подошвы из
полимерных материалов 
	Производственный - трещины различной глубины и
длины без изменения структуры, цвета и жесткости материала подошвы. 

	18.
	Неровности на поверхности подошвы
или основной стельки
	Производственный - бугры, вмятины, вылегание промежуточных деталей или контура затяжной кромки

	19.
	Раковины, углубления, пузыри, вздутия на подошвах и каблуках 
	Производственный - наличие углублений, раковин, вздутий, пузырей на каблуках и подошвах обуви

	20.
	Повреждение кожи
деталей верха (союзки, задинки и других) в виде царапин,  порезов, сдиров и т.п.
	1) Производственный - наличие на коже верха царапин, порезов, сдиров и других повреждений со следами или без следов производственной заделки, влияющее на качество обуви

2) Послепроизводственный -  наличие на  коже верха царапин, порезов, сдиров и других повреждений без следов производственной заделки

	21.
	Повреждение кожи деталей 
верха в виде потертости
	1) Производственный - наличие на коже деталей верха повреждений

2) Послепроизводственный – наличие на выступающих участках кожи верха повреждений

	22.
	Трещины кожи заготовки верха
	Производственный - наличие на коже верха трещин

	23.
	Деформация кожи верха
	Послепроизводственный – изменение первоначальной формы, усадка кожи верха, образование жесткости или коробления, выступание белесых пятен, ореолов от намокания

	24.
	Расщелины между
деталями низа 
	Производственный - видимые расщелины между деталями низа, между подошвой и каблуком, между каблуком и пяточной частью обуви, влияющие на ee качество

	25.
	Утолщения в местах
соединения деталей
	Производственный - четко выраженные выпуклости
на линиях соединения деталей
заготовки, влияющие на качество и эргономические свойства обуви

	26.
	Отклеивание загнутого края деталей
заготовки
	Производственный - участки, где имеется местное или полное отклеивание загнутого
края детали заготовки

	27.
	Неправильное перфорирование деталей
	Производственный - смещенная несквозная или с
нечистыми краями перфорация

	28.
	Отклонение от оси симметрии расположения фурнитуры и элементов застежки
	Производственный - смещение точек расположения
 крючков, кнопок, блочек (хольнитенов), пуговиц и декоративных украшений относительно друг друга и края заготовки

	29.
	Выпадение фурнитуры
	1) Производственный - блочки, крючки, застежки «кнопка», хольнитены и другая фурнитура плохо закреплена

2) Послепроизводственный – отрыв блочек, пуговиц, крючков, кнопок, хольнитенов, пряжек или их частей

	30.
	Повторный шов

	Производственный - заметное наложение повторной
строчки или наличие проколов
первой строчки

	31.
	Сваливание строчек
с края детали
	Производственный - сваливание строчки с края деталей заготовки, отсутствие соединения деталей на определенном участке заготовки

	32.
	Пороки строчки на деталях заготовки верха
	Производственный - разлохмачивание нитей, петлеобразование, стежки разной длины, неравномерная укладка стежков 

	33.
	Пропуск стежков 
строчки верхнего края заготовки
	Производственный - пропущенные стежки, недостаточно натянутые нити, наличие проколов без укладки нитей

	34.
	Разрыв кожи заготовки верха по
линии шва
	1) Производственный - видимый разрыв разной формы и величины без деформации верха в месте разрыва

2) Послепроизводственный – видимый разрыв разной формы и величины с деформацией верха (вытянутость, выпуклость кожи заготовки от особенностей строения стопы и др.)

	35.
	Разрушение строчки
соединения деталей
	1) Производственный - обрыв нитей на отдельных участках строчки

2) Послепроизводственный – обрыв нитей на отдельных участках строчки, наличие в проколах остатков нитей с ровными краями, наличие разрушения строчки, повреждения материала верха, деформация детали по линии разрушения строчки

	36.
	Трещины или разрывы  кожи перпендикулярно верхнему краю заготовки
	1) Производственный - видимые трещины или разрывы разной длины без резкой деформации или чрезмерной вытянутости заготовки верха

2) Послепроизводственный – видимые трещины или разрывы разной длины с деформацией обуви и вытянутостью заготовки верха обуви

	37.
	Разная длина, высота или ширина одноименных
деталей 
	Производственный - несоответствие длины, высоты и ширины одноименных деталей обуви (союзок, носков, берцев и др.) в паре

	38.
	Отклонение заднего шва или заднего наружного ремня от центральной линии пяточной части
	Производственный - отклонение от оси симметрии  (от центральной линии пяточной части) заднего шва или заднего наружного ремня 

	39.
	Складки подкладки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Производственный - складки или морщины подкладки, влияющие на качество и эргономические свойства обуви 

	40.
	Разрыв подкладки
	Послепроизводственный - разрушение кожаной или меховой подкладки 

	41.
	Повреждение кожи (меха или материала) подкладки в виде потертости
	Послепроизводственный – наличие на коже (мехе или материале) подкладки повреждений. Обувь имеет механические повреждения 

	42.
	Морщинистость или складки кожи на деталях верха (союзки, задинки и т.п.)
	1) Производственный - складки или морщины материала верха без изменения формы деталей,
структуры и эластичности материала верха и покрытия

2) Послепроизводственный – складки и морщины кожи верха с изменением формы деталей и структуры материала верха

	43.
	Вылегание промежуточных деталей на союзке, задинке или других деталях верха
	Производственный - видимая на заготовке верха обуви кромка контура задника, подноска и других промежуточных деталей

	44.
	Разные по форме
пяточная, носочная
части обуви между
полупарами
	Производственный - носочная и пяточная части обуви одной полупары не соответствуют по форме другой полупаре

	45.
	Нависание заготовки верха обуви над гранью подошвы в носочной, пучковой, геленочной и 
пяточной частях
	1) Производственный - заготовка верха обуви нависает над подошвой без изменения первоначальной формы обуви

2) Послепроизводственный – заготовка верха обуви нависает над подошвой с резким изменением первоначальной формы обуви

	46.
	Разные по жесткости, упругости подноски или задники между полупарами


	Производственный - ощутимая при прикосновении
пальцами разница в жесткости и упругости носков и задников между полупарами в паре

	47.
	Неправильное взъерошивание затяжной кромки союзки, задинки
	Производственный - взъерошивание затяжной кромки заготовки выше грани подошвы, недостаточное или слишком глубокое

	48.
	Оседание задника,
подноска
	1) Производственный - заготовка верха обуви нависает
за грань подошвы или каблука подносок (задник) у основания
мягкий, теряющий форму, обувь сохранила первоначальную форму

2) Послепроизводственный – заготовка верха обуви нависает за грань подошвы или каблука, подносок, задник у основания достаточно жесткий, формоустойчивый. Обувь значительно расширена против первоначальной формы или имеет механические повреждения на коже верха в местах оседания

	49.
	Отклеивание подошвы в носочной,  пучковой, геленочной и 
пяточной частях


	Производственный - участки, где имеется неприклеивание подошвы. Местное (или сплошное) отставание подошвы от затяжной кромки по клеевому
шву

	50.
	Разрушение клеевого шва крепления
подошвы
	1) Производственный - местное отставание подошвы от затяжной кромки

2) Послепроизводственный – местное отставание подошвы от затяжной кромки. Край подошвы и основной стельки в месте отставания деформирован в виде изгиба, часть затяжной кромки находится на подошве и прочно удерживается. Подошва на смежных участках приклеена прочно

	51.
	Разрушение строчки крепления заготовки верха с подошвой
	Послепроизводственный - повреждение строчки крепления, истирание элементарных волокон нитей стежков и стежков строчки, повреждение материала подошвы в виде значительного истирания

	52.
	Неправильное закрепление (окончание) ранта, обводки
	Производственный - видимая расщелина между соединенными концами ранта

	53.
	Отклеивание порезки подошвы
	Производственный - участки порезки подошвы, где
видны стежки крепления подошвы

	54.
	Неправильная посадка (установка)
каблука
	Производственный - смещение каблука относительно
оси или центра пяточной части
обуви и несоответствие контура
каблука контуру подошвы в пяточной части

	55.
	Отставание каблука
	Производственный - видимая расщелина между каблуком и пяточной частью, образуется при нажатии на каблук

	56.
	Отрыв каблука
	1) Производственный - каблук оторван от пяточной части обуви, крепление каблука не обеспечивает прочность держания

2) Послепроизводственные – каблук оторван от пяточной части, крепление каблука обеспечивает прочность держания, но имеются механические повреждения обтяжки каблука

	57.
	Перелом или раскол каблука


	1) Производственный - перелом или трещины каблука
различной глубины

2) Послепроизводственный – перелом или трещины каблука различной глубины, каблук или набойка имеют дополнительные непроизводственные крепители или механические повреждения, способствующие образованию дефекта

	58.
	Отставание, выпадание или отрыв набойки каблука
	1) Производственный - расщелины между набойкой и
нижней частью каблука или ее
отрыв без наличия механических повреждений

2) Послепроизводственный – расщелины между набойкой и нижней частью каблука или ее отрыв с наличием механических повреждений на набойке или обтяжке каблука

	59.
	Неисправная застежка «молния»
	1) Производственный - разрыв текстильной ленты по
линии строчки или крепления
звеньев; не передвигается замок
застежки «молния», не соединяются звенья застежки «молния», самопроизвольное разъединение звеньев застежки «молния» без резкой деформации верха голенищ (берец)

2) Послепроизводственный – при наличии резкой деформации или чрезмерной вытянутости верха голенищ (берец)

	60.
	Пятна от коррозии металлической фурнитуры
	Послепроизводственный – изменение первоначального цвета фурнитуры, образование матовых пятен, пятен ржавчины 

	61.
	Разрушение строчки крепления заготовки верха с подошвой
	Производственный - наличие свободного края подкладки, не попадающего под затяжку



	62.
	Загрязненность подкладки клеем
	Производственный – наличие пятен клея на подкладке

	63.
	Неровная обрезка кожаной подкладки
	Производственный – неровный край или выступание края подкладки за грань детали верха

	64.
	Отставание (неприклеивание) кожи верха от задника
	Производственный – неприклеивание верха к жесткому заднику с образованием пузыря

	65.
	Неустойчивость обуви в геленочной части
	Производственный – неустойчивость обуви на горизонтальной поверхности

	66.
	Неравномерное выступание открытого края подошвы за грань следа обуви
	Производственный – несимметричное расположение открытого края подошвы между полупарами

	67.
	Наличие пятен на деталях обуви производственного характера (в результате нарушения технологии крашения  и отделки)
	Производственный – загрязнения деталей обуви пятнами основной краски

	68.
	Разный рисунок мереи одноименных деталей верха обуви
	Производственный – ассиметричный рисунок мереи

	69.
	Инородное включение между верхом и подкладкой обуви, каблуком и обтяжкой
	Производственный – наличие бугра, выпуклости от инородного тела между деталями

	70.
	Загрязнение обуви
	Послепроизводственный – пятна грязи, химических веществ (красителей, растворителей и др.) на коже верха заготовки и подошвы из натуральной кожи или полимерного материала

	71.
	Пороки кож без лицевого слоя
	Производственный - высокий ворс – наличие высоких ворсинок, меняющих свой оттенок при проведении по ворсовой поверхности рукой в различных направлениях. Мохнатый ворс – рыхлый с редкими ворсинками. Неровный ворс – ясно видимая разная высота ворса на различных участках кожи

	72.
	Разная высота между полупарами
	Производственный - неодинаковая высота между полупарами сапожек, полусапожек, ботинок, полуботинок, туфель, а также каблуков и задинок

	73.
	Мягкие подноски и мягкие задники 
	Производственный – обнаруживается путем нажатия на носки и задники и прощупыванием степени их мягкости

	74.
	Отсутствие четкой грани стельки в пяточной части 
	Производственный – образуется в результате нарушения технологии формования обуви

	75.
	Укороченный рант
	Производственный - видимая, незакрытая часть подошвы между соединенными концами ранта (обводки), образуется в результате нечеткого исполнения технологии крепления ранта (обводки)

	76.
	Деформация ранта
	Производственный - изменение формы ранта

	77.
	Отставание бортика подошвы от боковой поверхности обуви
	Производственный - зазор между боковой поверхностью обуви и бортиком подошвы

	78.
	Отклонение длины стежков от норм, регламентируемых стандартом
	Производственный - если стежки короче 3 мм, то могут быть просечены подошва и рант, если же длинные, то прочность крепления подошвы – низкая

	79.
	Разная высота каблука, разная длина и ширина набоек
	Производственный – обнаруживается путем измерений одноименных деталей обуви и несоответствия высоты каблука, длины и ширины набоек между полупарами

	80.
	Неправильное расположение металлических крепителей, недостаточное их количество, отсутствие центрального шурупа, выступающие металлические крепители
	Производственный – образуется в результате нарушения технологии производства

	81.
	Механические повреждения и потеря формы обуви
	Послепроизводственный – возникают при неаккуратной упаковке ее в коробки и ящики, небрежном и неосторожном обращении с обувьюв процессе погрузки и транспортирования. Отсутствие вкладышей

	82.
	Плесень и пятна на деталях обуви, налеты ржавчины на металлической фурнитуре и крепителях
	Послепроизводственный – происхождение обусловлено нарушением условий хранения

	83.
	Старение резиновых подошв (повышение жесткости, образование трещин)
	Послепроизводственный – происходит при длительном хранении обуви в условиях повышенной температуры и под действием света, а также в результате действия жиров и масел, содержащихся в коже

	84.
	Жесткость, матовость и осыпание пленки в кожаной обуви
	Послепроизводственный – возникают в результате улетучивания пластификатов и изменения свойств покрытия при длительном хранении обуви в условиях повышенной температуры

	85.
	Неоднородность окраски (цвета) верха 
	Производственный - неодинаковый цвет или оттенок поверхности деталей верха обуви

	86.
	Молочные полосы
	Производственный - продольные полосы разной ширины и длины с четко выраженным блеском на коже с натуральным лицом

	87.
	Повышенная жесткость кожи деталей верха
	Производственный - недостаточная эластичность верха в некоторых видах обуви

	88.
	Повышенная жесткость деталей низа
	Производственный - недостаточная эластичность деталей низа

	89.
	Неправильная приподнятость носка
	Производственный - очень припущенный или приподнятый носок в паре между полупарами

	90.
	Неодинаковая (разная) длина и ширина подошв
	Производственный - несоответствие линейных размеров длины и ширины подошв между полупарами

	91.
	Отклонение нижней площадки каблука от горизонтальной поверхности опоры
	Производственный - смещение каблука относительно вертикальной оси, неприлегание нижней площадки каблука к горизонтальной поверхности опоры

	92.
	Разная толщина подошв и высота каблука
	Производственный - несоответствие толщины подошв и высоты каблуков, выявляемое в результате сравнения полупар обуви

	93.
	Трещины подошвы
	1) Производственный - трещины различной глубины и длины без изменения структуры, цвета и жесткости материала

2) Послепроизводственный – трещины различной глубины и длины с нарушением структуры, изменением цвета и жесткости материала в местах наличия трещин

	94.
	Неточное приклеивание вкладной стельки, полустельки и подпяточника
	Производственный - перекосы с образованием неровностей вклеиваемых деталей


Идентификация маркировки кожаной обуви
Каждая полупара кожаной обуви должна иметь четкую маркиров​ку, включающую:

1) товарный знак предприятия — изготовителя или продавца (при его наличии);

2) размер;

3) полноту;

4) номер модели;

5) дату выпуска;

6) знак «СТ» или сорт;

7) артикул (указывается для армейской обуви);

8) обозначение нормативного или технического документа, по которому производилась обувь (указывается для армейской обуви);

9) обозначение защитных свойств (указывается для специальной обуви).

Информацию, указанную в пунктах 5-9, наносят только на отече​ственную обувь. Маркировку наносят несмываемой краской, горячим тиснением на одну из перечисленных деталей обеих полупар обуви:

• подкладку под берцы (на левую сторону верхней части);

• задний внутренний ремень;

• штаферку;

• клапан под застежку «молния»;

• внутреннюю сторону верхней части голенищ или кожаную под​кладку в месте крепления ушков, или между ушками в передней части голенищ, или переднюю верхнюю часть подкладки на рас​стоянии 25-40 мм от верхнего края — в сапогах и сапожках;

• ярлык (из ПВХ пленки или тесьмы, или ленты из химических волокон), прикрепленный к подкладке.

Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя можно наносить на подошву (в геленочной части) или на вкладную стельку, полустельку, подпяточник, или подкладку под берцы.

Размер и полноту наносят не только на детали подкладки или внутреннюю сторону голенищ бесподкладочных сапог, но также и на ходовую поверхность подошвы (в геленочной или пучковой части) каждой полупары.
В результате освоения материала специалисты должны:

изучить основные нормативные документы и понятия в области классификации и характеристики ассортимента кожаной обуви; инновационные методы контроля и оценки качества кожаной обуви.

научиться систематизировать и обобщать информацию о кожаной обуви, ее ассортименте и свойствах; работать с норматив​ной и технической документацией, регламентирующей требования к кожаной обуви; применять виды и методы клас​сификации для систематизации; идентифицировать обувь по основным признакам, а так же комплексно оценивать качество кожаной обуви.

овладеть способностями применять свои знания при организации и осуществления товароведной деятельности; умениями осуществ​лять контроль и оценку качества кожаной обуви на основе современных инновационных методов.
Цветкова Л.Г.
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